SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt: Remont Kaplicy przy OSP w Turzy Slaskiej przy ul. Powstancéw Slaskich

Lokalizacja: Turza Slaska ul. Powstancéw Slaskich

Inwestor: Gmina Gorzyce

ul. Koscielna 15

Opracowanie: Pracownia Projektowa "MODUL" Adam Domin

Wodzistaw Slaski ul. Sw Jana 16

Kod CPV — grupa objeta zaméwieniem
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Wodzistaw Slgski
Maj 2022r



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CZESCI OGOLNOBUDOWLANEJ

Al Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Inwestycja: Renowacja Kaplicy przy OSP w Turzy Slaskiej przy ul. Powstancéw Slgskich

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg wyrézni¢ nalezy:

1.

10.

11.

Wykonanie izolacji poziomej Scian zewnetrznych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

metodg iniekcji krystaliczne;j.

. Izolacja pionowa zewnetrzna — hydroizolacja mineralna+drenaz

. Tynkowanie oraz malowanie $cian Kaplicy od zewnatrz i wewnatrz zaprawg renowacyjng
. Szpachlowanie tynkow zaprawg mineralng z mikrowtdknami

. Gruntowanie oraz malowanie wewnatrz Kaplicy farbg krzemianowg

. Gruntowanie oraz malowanie elewac;ji farbg krzemoorganiczng

. Remont pokrycia dachowego, konserwacja wiezby dachowej, wymiana folii dachowej,

wymiana fat i kontrtat, wymiana obrébek blacharskich rynien i rur spustowych

. Wymiana sufitu podwieszonego w Kaplicy

. Wymiana uszkodzonych schodéw zewnetrznych do Kaplicy na nowe z klinkieru petnego

Renowacja stolarki okiennej i drzwi wejsciowych

Wykonanie wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczenia Kaplicy

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét zabezpieczajacych

Opracowanie szczegdtowego harmonogramu roboét dla prac remontowych

Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robot.

D/ Informacja o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacjg oraz jakos¢ wykonania zgodnie z
przedmiarem robét, specyfikacjami technicznymi , poleceniami inspektora nadzoru i

kierownika budowy.

Wykonawca Robot jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca robo6t bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymogow prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich

dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty zwigzane z robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowac plan BIOZ -plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy robét plac budowy

wraz z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ wezmie pod uwage sposob prowadzenia robot

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie koszty zabezpieczenia i organizacji robot ponosi Wykonawca.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac¢ sie do przepiséw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na terenie robét i poza nim, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych

czynnikdw spowodowanych jego dziatalnoscig
Materiaty ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych BHP

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby pracownicy nie wykonywali prac

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Kierownik budowy przeszkoli pracownikoéw w zakresie bhp
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robdt

Wykonawca robot przed przystapieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacii
projekt organizacji robét.

Wykonawca moze korzysta¢ z mediow w budynku OSP przy realizacji robét.

Rozliczenie za zuzyte media nastgpi na podstawie odczytow z zabudowanych przez

Wykonawce na jego koszt podlicznikéw wody i pradu.

Warunki dotyczgce organizaciji pracy




Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu

publicznego w budynku i wokét niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzety i urzgdzenia na czas trwania robét

przed zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.

Wszelkie koszty za roboty porzgdkowe i zabezpieczajgce Wykonawca winien uwzglednic

w cenie oferty.

Okreslenia podstawowe

Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zaakceptowane przez

Inwestora

Certyfikat Zgodnosci: dokument wydawany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca

potwierdzony ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z specyfikacja techniczng

Deklaracja Zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢ ze wyrob jest zgodny ze

zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem robot.

Przedmiar robot: wykaz robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis
oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét z

wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych.

Kierownik budowy: osoba kierujgca wykonywaniem poszczegdélnych robét budowlanych w

danej branzy budowlanej.

Wyréb budowlany: wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych wytworzony
w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym.

Dziennik budowy wewnetrzny: dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.
Forma ptatnosci: forma rozliczenia z Wykonawcg za wykonane roboty zgodnie z umowag

E/ Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowanie i kontrolg

jakosci.



Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci.

Wykonawca robot przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed ich

zabudowaniem.

Wykonawca zapewni prawidfowe sktadowanie materiatdw zgodnie z zaleceniem okreslonym

przez producenta.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta

technologiami wykonania i odbioru robét.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych muszg by¢ stosowane wytgcznie wyroby dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze powinny byc¢

zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacije o zrodle

produkgcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.
Wyroby te powinny by¢ wiasciwie oznaczone, posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa

F/ Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie wptynie niekorzystnie na jakosé

wykonywanych robét i istniejgcych elementow budynku.
G/ Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na

transportowane materiaty i nie spowodujg ich uszkodzenia.
H/ Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy, za

jakosé stosowanych materiatow i wykonywanych robét.

Wykonawca na swoj koszt skoryguje ewentualne pomytki i btedy w czasie trwania robot

jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone z

uwzglednieniem Aprobat technicznych, przyjetymi normatywami.

I/ Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét

budowlanych
powinny zawiera¢:
- organizacje wykonania robét
- termin i sposdb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robot zgodne z przepisami BHP



- wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosci terminowosé

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaru i kontroli

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow z badan, pomiaréw

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé¢

zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wkgczajgc personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan czy poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

technicznej i specyfikacji robot.
Badania i pomiary stopnia zawilgocenia scian
Wszelkie badania i pomiary muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajgcego.
Raporty badan

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan, a wyniki
beda przekazane Zamawiajgcemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub

innych przez niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i Deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do zabudowania tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng w
przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono PN jezeli nie sg objete certyfikacjg

okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.

Dziennik budowy wewnetrzny



Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i

zamawiajgcego.
J/ Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar lub przedmiar rob6t zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi
szczegotowo w bazie normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy
normatywnej dla danego materiatu lub technologii rob6t wg wytycznych opracowanych
przez producenta i zatwierdzonego co do zastosowania przed rozpoczeciem robot

Inspektora Nadzoru.
K/ Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Rodzaje i sposoby odbioru robét zostang okreslone w Umowie.

a/ odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru ktéry powinien byé
wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez

Wykonawce o gotowos$ci do odbioru.

b/ odbiér czesciowy

polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robo6t danego odcinka w okre$lonym czasie na

wniosek Wykonawcy robét przy akceptacji Zamawiajgcego.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora

nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

c/ odbiér koncowy robét

polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot. Odbiér kohcowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie liczagc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakohczenia

robot.

Odbioru robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora

nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikéw badan

pomiaréw oraz oceny wizualne;j.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych robét uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych komisja przerwie czynnos$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

d/ odbiér ostateczny



prowadzony przez zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej

pomiedzy stronami.
L/ Opis sposobu rozliczenia robét
Podstawg wykonania robét jest:

- Umowa wykonawcza okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawcg

Nr 01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV - 45453100-7 — Roboty renowacyjne i izolacyjne
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét izolacyjnych i renowacji budynku Kaplicy w Turzy Slgskiej
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robét objetych SST

Zgodnie z przedmiotem zamdéwienia
1. INIEKCJA KRYSTALICZNA

Wykonanie izolacji poziomej $cian zewnetrznych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie

Ochrone przed wilgocig podciggang kapilarnie osigga sie wykonujgc iniekcje preparatem
Bolix H-KI
Otwory wierci sie na odpowiednim poziomie dopasowanym do uktadu izolacji, w tym przypadku
na wysokosci tuz nad docelowym poziomem chudego betonu pod posadzka.
Otwory iniekcyjne nalezy wywiercié w jednym rzedzie, w odstepach 10-12 cm. Srednica
otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 12 mm. Otwory zaleca sie wierci¢ poziomo. W
szczegolnych przypadkach moze by¢ konieczne wiercenie pod ustalonym katem.
Orientacyjne zuzycie preparatu Bolix H-KI wynosi min. 0,1 | na kazdy metr biezgcy muru i
kazde 10 cm grubosci. W zaleznosci od wlasciwosci muru zuzycie to moze by¢ wieksze.
Przebieg prac:
Wywierci¢ otwory i przedmuchac sprezonym powietrzem.
Nasgczyc¢ sciane kremowym preparatem Bolix H-KI wprowadzonym w wywiercone otwory.
Zuzycie: na kazde 10 cm grubosci muru ok. 0,1 I/m
Zamkng¢ otwory zaprawg cementowg Bolix Z-WOD na gtebokos$¢ min. 2 cm Zuzycie: ok.

0,5 kg/mb otwordw iniekcyjnych

2. 1ZOLACJA PIONOWA ZEWNETRZNA - HYDROIZOLACJA MINERALNA
Izolacja pionowa zewnetrzna
Dokfadny sposéb przygotowania podtoza nalezy ustali¢ po odkopaniu poszczegdlnych

fragmentow $cian zewnetrznych . W przypadku stwierdzenia starych, dobrze przylegajacych



izolacji bitumicznych gruntowanie polega na naniesieniu cienkiej warstwy materiatu
elastycznego hybrydowego Bolix H-HYBRID.
Jezeli usuwa sie stare powtoki w catosci i odstania podtoze mineralne (np. cegta, beton, tynk
cementowy, kamien), nalezy wykona¢ zabieg gruntowania krzemionkujgcego produktem
opartym na roztworze kwasu krzemowego Bolix P-KH i szlamu mineralnego odpornego na
siarczany Bolix H-1KS

Prace wstepne
Zdjg¢ w catosci nawierzchnie brukowe/kostki chodnikowe tgcznie z podbudowg wzdtuz scian
zewnetrznych.
Odkopac¢ sciany fundamentowe_do poziomu dolnej krawedzi tawy fundamentowe.
Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub wywiezc.
Oczysci¢ podtoze myjkg wysokocisnieniowg lub piaskowaniem. Nalezy usung¢ wszystkie
zabrudzenia, odspojone fragmenty tynku, stabo przylegajgce do podtoza
Wykucie zmurszatych spoin na gtebokosé co najmniej 2,0 cm
Przygotowane podtoze nasgczy¢ preparatem wigzgcym sole w murze, wzmacniajgcym podioze
celem przywrécenia jego nosnosci pod nastepne warstwy.

Zuzycie:

Zuz. Ok. 0,3 kg/2 Bolix P-NS

Wyréwnanie podioza
Wykona¢ krzemionkowanie gruntujgce na przygotowanym podfozu - spryskaé preparatem Bolix
P-KH i nanies¢ warstwe szlamu uszczelniajgcego Bolix H - 1KS , na catej powierzchni, co
najmniej do poziomu terenu. Swieze na $wieze wypetié szczeliny, spoiny i wyréwnaé nieréwne
powierzchnie Scian, stosujgc zaprawe uszczelniajgcg Bolix Z-WOD .

Zuzycie:

0,15 kg/m2 Bolix P-KH

1,6 kg/m2 Bolix H-1KS

1,7 kg/m2/1 mm.gr. Bolix Z-WOD

3. TYNKI RENOWACYJNE
Tynkowanie oraz malowanie scian kaplicy od zewnatrz i wewnatrz
Skucie istniejgcych tynkéw
Wydtubanie zmurszatych spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm.
Oczyszczenie podtoza metoda mechaniczna.
Przygotowane podioze nasgczy¢ preparatem wigzgcym sole w murze, wzmacniajgcym podioze
celem przywrécenia jego nosnosci pod nastepne warstwy oraz odgrzybianie.
Zuzycie:
Ok. 0,3 kg/m2 Bolix P-NS
Ponowne spoinowanie usunietych spoin zaprawg solochtonng
Zuzycie:
Ok. 6,0 kg/m2 Bolix T-WL
Obrzutka zaprawa z przekryciem 50%



Zuzycie:
4,0 kg/m2 Bolix Z-PT
Wykonanie warstwy tynku solochtonnego wyréwnawczego
Zuzycie:
11,0 kg/m2/1 cm gr. Bolix T-WL
Tynkowanie zaprawa renowacyjna
Zuzycie:
11,0 kg/m2/1 cm gr. Bolix T-RH

4. SZPACHLOWANIE TYNKOW ZAPRAWA MINERALNA Z MIKROWLOKNAMI
Szpachlowanie tynkow w catosci zaprawa mineralng

Produkt Bolix T-ND z mikrowtdknami zuz. ok. 3-4 kg/m2

5. IZOLACJA POZIOMA POSADZKI
Izolacja pozioma posadzki na chudym betonie:
Izolacje wyprowadza sie takze na sciany, do poziomu docelowego ptyty dociskowe;.
Naniesc¢ preparat Bolix P-KH wymieszany z woda w proporcji 1:1 na oczyszczone podtoze
uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat zostanie
wchtoniety przez podtoze, nalezy nanie$¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajgcego uzywajgc
miekkiego pedzla.

Zuzycie:

0,10 kg/m2 Bolix P-KH

2,0 kg/m2 Bolix H-1KS

Po catkowitym zwigzaniu natozy¢ 2 etapowo powtoka hydroizolacyjng hybrydowa

Zuzycie:

Ok. 3,0 kg/m2 Bolix H-HYBRID

6. GRUNTOWANIE ORAZ MALOWANIE TYNKOW
Gruntowanie oraz malowanie tynkéw wewnatrz kaplicy farba krzemianowg 2x
Zuzycie:

0Ok.0,15 I/m2 Bolix P-SWC preparat wyréwnujgcy chtonnos¢ podfoza

0k.0,35 I/m2 Bolix Harmonic Silicate

7. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
Wszystkie istniejgce obrobki blacharskie gzymsow przed przystgpieniem do prac tynkarskich
nalezy zdemontowac.

Nowe obrobki blacharskie gzymséw wykonac z blachy miedzianej

8. ELEWACJA - SYSTEM POWLOKI MALARSKIEJ
System powtoki malarskiej na elewacji

Powtoka malarska na oczyszczonej i naprawionej elewacji musi by¢ hydrofobowa, bardzo



przepuszczalna dla pary wodnej oraz trwata. Wymagania spetniajg systemy powiok
krzemoorganicznych.
System powtoki krzemoorganicznej musi obejmowac co najmniej gruntowanie preparatem Bolix
P-SRSL i dwie warstwy wysokojakosciowej farby krzemoorganicznej Bolix F-RSLP.
Gruntowanie ma na celu wyréwnanie chtonnosci podtoza co zwieksza trwatos¢ powtoki i
zmniejsza zuzycie farby.
Zuzycie:

ok. 0,15 I/m* Bolix P-SRSL

ok. 0,40 I/m* Bolix F-RSLP

9. MONTAZ ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

Po zakonczeniu prac renowacyjnych zabudowac rury spustowe i inne elementy zewetrzne

10. POMIARY STOPNIA ZAWILGOCENIA SCIAN | POSADZEK

Kompleksowe badania — pomiary stopnia wilgotnosci scian oraz poditéz i posadzek Kaplicy
wykonywac przy pomocy elektronicznych urzadzen pomiarowych przed rozpoczeciem robot, w
trakcie realizacji oraz po ich zakohczeniu.

Nalezy sporzagdzi¢ pisemng dokumentacje w ktorej bedg wykazane wyniki pomiaréw
wykonywanych na poszczegodinych etapach robét oraz stwierdzone fakty i zalecenia odnosnie
przeprowadzanych prac naprawczych.

Niniejszg dokumentacje Wykonawca Robdt winien przedtozy¢ Inwestorowi przed odbiorem

kohncowym robot.

UWAGA:

Wszystkie uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nazwy firmowe
materiatéw/producentéw sa przyktadowe i maja one na celu wskazanie standardu
jakosciowego przyjetego systemu.

W trakcie realizacji rob6t mozna zastosowaé rozwigzania i materiaty innych
réownorzednych technicznie o rownowaznych lub lepszych parametrach technicznych

pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego.

Wodzistaw Slgski
Maj 2022r



